310 группа.

«Изучение поглощения рентгеновских лучей»
Первая часть работы состоит в определении массовых коэффициентов поглощения 

 для С, О, Al, Cu и слюды при фиксированной длине волны. Рассеянием при ( ( ( (,можно пренебречь, что позволяет свести задачу к более простому определению 

, полагая его равным 

.

Начнем с определения 

 для углерода. Т.к. получить тонкую и прочную пластину из углерода довольно трудно, то это определение проводится косвенным способом, путем определения 

 для полиэтилена.

Перед счетчиком помещали последовательно ряд поглотителей из полиэтилена, измерили интенсивность прошедшего пучка и построили график зависимости 

 от поверхностной плотности для каждого образца m.

Таблица данных для построения этой зависимости:





0,676
1,342
1,944

m, г/см2
0,185
0,366
0,533

Функция, описывающая данную прямую, имеет вид:



.

Тогда из тангенса наклона прямой можно определить величину 

 для полиэтилена:



 = 3.66 см2/г

Тогда для углерода 



 = 

3.66 = 3.13 (см2/г)

Косвенный способ применяется также при определении 

 для кислорода. Для этого на пути первичного пучка поместили кювету с бериллиевыми окошечками, наполненную водой. Величина 

 для воды:



 = 11,12 см2/г.

Тогда для кислорода 



 = 

(11,12 = 9,88 (см2/г).

Величина 

 для алюминия:



  = 36,4 (см2/г).
Величина 

 для меди:



  = 47,08 (см2/г).

Для определения величины 

 для слюды использовали тот же способ, что и для этилена.

Таблица данных для построения зависимости 

 от m:





0,297
0,322
0.335

m, г/см2
0,082
0,086
0,119



 = 35,65 см2/г

Вторая часть работы состоит в обработке данных о величинах 

, которые получены в первой части работы.

Построили линейную зависимость 

 от ln z по трем точкам C, O, Al:

Пользуясь  зависимостью 

 от ln z для C, O, Al, можно найти 

 для элементов, входящих в слюду. Поэтому можем рассчитать коэффициент поглощения слюды и сравнить его с величиной, полученной экспериментально:



 = 37,36 см2
Т.о. видно хорошее совпадение теоретического и экспериментального.
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